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LUCAS Y MARTINEZ HIJOS S.L.
Paraje Cruz del Collado, n° 1, 30442 - Bepizar Moratalla (Murcia)
LUCAS Y MARTINEZ
Cantera “Calizas Alba” Arroyo Tercero Moratalla (Murcia)
Afio 11
2286/CPD/009/11

UNE-EN 12620:2003+A1:2009
Aridos para hormigon

Forma de 1as partiCulas ........ccccceeeeiiiiiiiiiieece e Gf 85
T4=95+5%, T2=80+20%, T1=63+20%, T0.25=20+20%, T0.063=3+3%
Tamafio de las particulas ..........coooiii i, 0/4
Densidad de las particulas. ... ..o >2.5 Mg/ m®
Limpieza
Contenido €N fINOS ...cv. it f22
Calidad de 10S fINOS .....ieie e e >30 (EA)
Contenido €N CONCNAS ...t e e No procede
Resistencia alafragmentacion ............cccooi i, No procede
y machaqueo
INAICE @ TAJAS ... vvee e et e et e e e e No procede
Resistenciaal pulimento ..., No procede
Resistenciaalaabrasion ..., No procede
Resistencia al deSgaste .......cooviii i No procede
Composicidon/contenido
L3 o 1] {01 PP <0.1 % ClI
Sulfatos solubles N &CIdO .........ov i AS os
AZUTre total ... e <0.2% S
Componentes que alteran la ...........coooiiiiii i No contiene

velocidad de fraguado y
endurecimiento del hormigon

Contenido en carbonatos ..o No procede
Contaminantes organicos ligeroS .........ooueieiie i e e e e <0.1 %
Estabilidad en volumen

RetracCion por SECAAO .......ovivi it No procede
Componentes que alteran la ..........co.oov v i No procede

estabilidad en volumen de las
escorias de a.h. enfriadas por aire

ADSOrCION A€ AQUA ...vuiiit e e e <7 %WA
Emisién de radioactividad ..........c.oooiiiiii i No procede
Liberacion de metales pesados

Liberacion de carbonos P No procede
Poliaroméaticos

Liberacion de otras SuStanCias ... ...cooveviiiiiie i e No procede
peligrosas

Durabilidad frente al hieloy ..., No procede
deshielo

Durabilidad frente ala .........cooi i No procede

reactividad alcali-silice

Organismo notificado:

Instituto de Certificacion CDQ / N°: 2286

Evaluacién de Control de Produccion en Fabrica

Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones:2+
Certificado de Control de Produccion en Fabrica: 2286/CPD/009/11
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